








192鉱物資源マテリアルフロー　2014

タ
ン
タ
ル（
Ｔ
ａ
）

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

（純分t） その他

タイ

フィリピン

韓国

米国

香港

 
図 2-6 くずの輸入相手国 
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図 2-7 くずの輸出相手国 

 

2-2-4.タンタル製品 

タンタル製品の輸出入相手国を表2-5、図2-8に示す。主要な輸入相手国はカザフスタン、中国、オーストリ

ア、米国等である。2013 年はカザフスタンからの輸入が急増している。 

先述したようにタンタル製品の輸入とは、主に線、板、棒である。タンタルの線は主に中国からの輸入品で

ある。以前は米国からの輸入もあったが、現状米国では生産を行っておらず、中国に生産を委託しているとみ

られる。 

棒は、欧州や中国等からの輸入品である。板は化学・医療装置部材向けで利用されているが、ヨーロッパ

や米国で生産されたものを日本に輸入している。 

タンタル製品の主な輸出相手国は米国、台湾、韓国等であり、3 ヵ国で 80％以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 タンタル製品の輸出入相手国 

単位：純分ｔ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12比 構成比

カザフスタン 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1 3.4 15.8 457% 38%
中国 13.8 20.1 29.3 27.1 25.0 13.0 23.8 20.5 25.5 11.7 46% 28%
オーストリア 12.4 12.1 11.0 11.3 11.4 4.3 11.1 10.8 7.1 8.1 114% 19%
米国 29.7 25.0 44.1 30.5 31.1 17.6 14.8 14.7 12.6 4.3 34% 10%
台湾 0.1 － 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 880% 2%
その他 3.2 4.1 7.7 9.5 4.1 0.9 3.9 3.0 2.5 1.2 48% 3%

合計 59 62 92 79 72 37 54 49 51 42 82% 100%
米国 51.9 64.9 98.0 89.8 92.4 62.7 89.6 87.4 94.0 75.1 80% 45%
台湾 4.2 6.2 16.6 12.4 13.3 33.5 32.0 35.0 33.6 37.2 111% 22%
韓国 0.3 0.8 2.8 5.2 5.0 6.5 14.2 12.3 25.0 23.5 94% 14%
インドネシア 9.0 9.8 14.3 15.7 21.4 0.8 0.7 0.6 7.4 8.8 118% 5%
ドイツ 1.3 0.6 0.6 0.9 0.9 0.5 1.7 3.1 3.2 8.2 258% 5%
シンガポール 0.2 0.1 1.0 2.4 5.4 3.1 4.1 3.9 7.4 5.9 80% 4%
中国 11.8 3.8 2.6 3.0 4.3 5.1 9.8 9.7 9.6 3.7 38% 2%
その他 8.9 21.5 4.3 7.5 1.5 4.4 4.9 4.4 1.9 3.1 161% 2%

合計 88 108 140 137 144 117 157 157 182 165 91% 100%
出典：財務省貿易統計       
純分換算率：タンタル製品100％
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図 2-8 タンタル製品の輸入相手国 

 

2-3.輸出入価格 

タンタルの素材、製品の平均輸出入価格を表2-6、図2-9、図2-10に示す。塊・粉、くずを除いた品目で輸出

入価格が低下している。 

 

表 2-6 タンタルの平均輸出入価格 

単位：$／kg

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12比

輸入 295 286 281 315 254 305 336 436 551 556 101%
輸出 444 582 486 415 464 559 542 750 890 720 81%
輸入 88 80 46 59 78 61 150 338 219 286 131%
輸出 41 36 41 66 90 80 137 161 158 68 43%
輸入 122 124 117 119 122 119 123 156 237 226 95%
輸出 － － － － － － － － － － －
輸入 427 391 287 306 351 387 452 631 663 598 90%

輸出 693 611 482 502 466 401 449 538 583 522 89%

出典：財務省貿易統計
輸出入価格は貿易統計の貿易額を財務省による年間平均為替レートにより米ドルベースに換算し、年間平均価格を示した。
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図 2-9 タンタルの平均輸入価格 
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図 2-10 タンタルの平均輸出価格 

 

3.生産者及び生産品目 

日本における主要生産者及び生産品目は表3 の通りである。 

 

表 3 主要生産者及び生産品目 

タンタル粉末
（電子部品グレード）

炭化タンタル
酸化タンタル

(Ta2O5)
グローバルアドバンストメタルジャパン ○ - -
HC Starck ○ - -
三井金属鉱業 - ○ ○

多木化学 - - ○

出典：矢野経済研究所作成

企業名
素材

 

 

4.リサイクル 

タンタルのリサイクル率は以下の定義により推計すると国内においては使用済み最終製品からのリサイク

ル率は 0％である。 

タンタルに関して、コンデンサ、スパッタリングターゲット、超硬工具では工程内で発生したスクラップのほと

んどが製品製造に再利用されている。 

 

リサイクル率 ＝（使用済み製品からのリサイクル量）/（見掛消費） 

見掛消費 ＝（国内発生量）＋（素材の輸入量）-（素材の輸出量） 

※ 使用済製品からのリサイクル量とは、製品から素材に戻る量を示す。 

※ 素材は塊・粉、くず、フッ化物の合計値。 

※ 国内発生量には使用済み製品からのリサイクル量を含む。  
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